BSR TM T3034
Nhya Polypropylene Homolymer
Cong ty co phan Loc héa dau Binh Son

Tinh trang chét liéu . Thuong mai: hoat tinh
Kha dung . Chau A Thai Binh Duong
Tinh nang . B0 clirng hang hoas . B0 cing cao . Homolymer
Cong dung . Tham trai san . So1 nhya nhan tao
. Soi phing c6 d6 bén cao . Day thung
Hinh dang . Vién nén
Phuong phap xir 1y . bun

Don vi gia tri\danh nghia Phuong phap

kiém tra
Mit do 0.91 g/cm3 ASTM D1238

Tbec d6 khdi dong chay (MFR) (230 °C/2.16kg 3.4 ¢/10 phut ASTM D1238

Don vi gia tri danh nghia Phuong phap
kiém tra
Do cing Rockwell (Thude do R-scale 95 ASTM D785
Pon vi gia tri danh nghia Phuong phap
kiém tra
Ning suat d bén kéo 38 MPa ASTM D638
Mo6-dun udn déo 1150 MPa ASTM D790
Tac dong Don vi gia tri danh nghia Phuong phap
kiém tra
Téc dong Izod cit ranh (23 °C 45 J/m ASTM D256
Don vi gia tri danh nghia Phuong phap
kiém tra
Nhiét d6 1éch duoi tai 0,45 Mpa 110°C ASTM D1525
Diém hod mém Viscat 66psi 155°C ASTM D648
Luuy

! Thude tinh dién hinh: ching khong dugc coi 1a thong sb ki thuat



